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Розвиток сучасних технологій вимагає застосування матеріалів з вдосконаленими експлуатаційними властивостями.  Полімерні композиційні матеріали  – це матеріали на основі полімерної матриці, що містять функціональні наповнювачі.  Як наповнювачі можуть застосовуватись різноманітні неорганічні та органічні речовини у вигляді дисперсних порошків, волокон, лусок. Вибір складу та вмісту компонентів полімерного композиційного матеріалу визначається його наступним застосуванням та необхідними функціональними властивостями [1].  
Значну роль у формуванні властивостей полімерних композитів відіграють технології отримання цих композитів, способи попередньої обробки наповнювачів та способи отримання готових виробів на основі створених композитів. 
Полімерні композити отримують за технологією компаундування.  Компаундування – процес поєднання шляхом змішування компонентів різної природи на екструзійному устаткуванні. 	Компаундування може здійснюватися трьома основними способами: попереднє змішування або премікс; роздільне дозування; комбінований процес з поєднанням попереднього змішування з роздільним дозуванням [2-3]. 
Попереднє змішування – процес компаундування при якому всі компоненти майбутньої суміші попередньо змішують у окремому устаткуванні шляхом точного об’ємного або масового дозування компонентів за наперед заданим рецептом. Далі готову суміш переробляють у екструзійному устаткуванні з отримання грануляту.
	Роздільне дозування  - процес компаундування при якому всі необхідні компоненти створюваного композиту дозуються неперервно у заданій пропорції у екструзійне устаткування з використанням дозаторів неперервної дії. 
Комбінований процес компаундування полягає у частковому поєднанні неперервного дозування частини компонентів та неперервного дозування частини компонентів як попередньо виготовленої суміші.
Полімерні композити отримують та застосовують у вигляді компаундів та концентратів. Компаунд – готова до переробки система, що зазвичай має ступінь наповнення до 30 – 40 % мас. Концентрат – високонаповнена композиція призначена для змішування з основною сировиною перед переробкою, має високий ступінь наповнення, що може сягати понад 80% мас., не придатна зазвичай до переробки у чистому вигляді [4]. 
Метод роздільного дозування з використанням двошнекового екструдеру дозволяє отримувати високонаповнені полімерні композити на основі поліолефінів, в яких ступінь наповнення досягає 65-80% мас. 
 Даний метод отримання високонаповнених полімерних композитів може бути ефективно застосований при вирішенні актуального питання повторної переробки полімерних поліолефінових відходів. Зокрема, використання технології компаундування дозволить створювати високонаповнені концентрати карбонату кальцію на основі первинних чи вторинних поліолефінів, які далі можуть бути використані для введення в склад плівкових композицій при виготовленні упаковки. Таким способом планується забезпечення зниження частки полімерної фази у загальній масі полімерних відходів, що є позитивним кроком при вирішення питання утилізації полімерних відходів. Також, введення карбонату кальцію в поліолефіни приводить до зростання густини полімерного матеріалу та зниження його здатності до рознесення вітром при потраплянні на полігони.  

ВИСНОВКИ
1. У роботі проведено аналіз технологій створення високонаповнених полімерних композитів та запропоновано застосування технології компаундування для часткового вирішення питання переробки поліимерних відходів.
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